Instrukcja Techniczna

StoArmat Classic AimS®

Tynk podkfadowy, ktérego spoiwo sktada sie c E Q g« &\ 2
w 30% z surowcow odnawialnych i dostepnych :
w wystarczajgcych ilosciach

Charakterystyka

Zastosowanie

1

ng StoColor 0"

o Na zewnatrz

¢ Na mineralne i organiczne podtoza

¢ masa zbrojgca / tynk podktadowy dla systemu StoTherm Classic® MW/MW-L
AimS

e jako masa zbrojgca / tynk podktadowy dla systemu StoTherm Classic® AimS
e wyrownujgca masa szpachlowa

¢ jako renowacyjna masa szpachlowa

¢ produkt nie nadaje si¢ na powierzchnie potaciowe poziome lub nachylone,
narazone bezposrednio na zaleganie sniegu

Wriasciwosci

o tynk podktadowy, ktdrego spoiwo sktada sie w 30% z surowcow odnawialnych i
dostepnych w wystarczajacych ilosciach

o klasa reakcji na ogien: A2-s1, dO wg EN EN 13501-1

o produkt bezcementowy

¢ gotowy do uzycia

o tatwa obrébka

e wysoka pewnos¢ obrobki dzieki dodatkowemu ziarnu prowadzgcemu
e duza zdolnos$¢ wypetniania

o fatwos$c¢ rozprowadzania na powierzchni

e mocno elastyczny

e odpornos¢ na powstawanie rys

e wysoka odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne

o dobra dyfuzyjnos$¢ pary wodnej

e duza odpornos¢ na warunki atmosferyczne

* Nie ma koniecznosci stosowania gruntujgcej powtoki posredniej

o dobrze nadaje sie do obrébki maszynowej

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartosé/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Gestosé EN ISO 2811 1,5 g/lcm3

Roéwnowazna dyfuzyjnie

o ) EN ISO 7783-2 0,42 - 0,56 m V2 $redni
grubos¢ warstwy powietrza
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Instrukcja Techniczna

StoArmat Classic AimS®

Podtoze

Absorbcja wody w EN 1062-3 0,03 kg/(m2h®®) W3 mata
Wspoéiczynnik

przepuszczalnosci pary wodnej EN ISO 7783-2 200 - 400 V2 $redni
U

Masowe natezenie przeplywu V g SO 7783-2 sredni/a V2 $redni

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach mogg nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos¢ produktu.

Wymagania

Podtoze ogdlinie:

- Jednolite, réwne, suche, nosne

- Wolne od smaru i pytu

- Bez mleczka cementowego, wykwitow, substancji antyadhezyjnych

Wskazéwka:

- Sprawdzi¢, czy mocowanie jest odpowiednie do typu podfoza.

- Wilgotne lub niecatkowicie zwigzane podtoze moze prowadzi¢ do pojawienia sie
na powtoce biatych nalotéw oraz uszkodzen kolejnych powtok, np. do
powstawania pecherzy i rys.

Przygotowania

Aplikacja

1. Sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcej powtoki.
2. Usuna¢ powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci.
3. W razie koniecznosci oczysci¢ podtoze.

Temperatura aplikacji

Temperatura podtoza i powietrza:
Temperatura minimalna: +5°C
Temperatura maksymalna: +30°C

Przygotowanie materiatu

- Przed obrobkg materiat dobrze wymieszac.
- Materiat jest gotowy do aplikacji po wymieszaniu.
- Ewentualnie doda¢ wody, aby uzyska¢ optymalng konsystencje materiatu.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

masa zbrojgca na ptytach termoizolacyjnych

; . 5,00 - 10,00 kg/m?
z wetlny mineralnej

masa zbrojgca na ptyty styropianowe EPS 4,00 - 9,50 kg/m?

jako masa wyréwnujgca (szpachlowka

drobnoziarnista) 1,00 kg/m?
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StoArmat Classic AimS®

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowacé jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Aplikacja

zastosowanie jako masa zbrojgca na ptytach styropianowych EPS

1. Produkt nanosi¢ maszynowo lub recznie paca gtadka ze stali nierdzewnej.

2. Siatke osadzi¢ w wilgotnej jeszcze masie zbrojgcej w goérnej potowie warstwy
zbrojgcej. Pasy siatki muszg nachodzi¢ na siebie minimum 10 cm.

zastosowanie jako masa zbrojgca na ptytach izolacyjnych z wetny mineralnej

1. Nanies¢ cienkg warstwe produktu maszynowo lub recznie za pomocg gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej, wgnies¢ paca stalowg w plyte izolacyjna, a nastepnie
mocno przetrzec.

2. Pozostawi¢ do wyschniecia.

3. Produkt nanosi¢ maszynowo lub recznie pacg gtadkg ze stali nierdzewne;.
Siatke osadzi¢ w wilgotnej jeszcze masie zbrojgcej w gornej potowie warstwy
zbrojacej. Pasy siatki muszg nachodzi¢ na siebie minimum 10 cm.

Schniecie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponownej
obroébki

Ponizsze czynniki opdzniajg wysychanie i wigzanie, przed naniesieniem
ewentualnych kolejnych powtok:

- duza wilgotnos¢ powietrza

- niskie temperatury

- sfaba wymiana powietrza

- niekorzystne warunki atmosferyczne

1. Zastosowac odpowiednie srodki ochronne.

2. Przeznaczong do obrdbki lub swiezo wykonang powierzchnie elewac;ji
zabezpieczy¢ przed deszczem.

Nanoszenie kolejnych powtok najwczesniej po 24 godzinach jest mozliwe pod
nastepujgcymi warunkami:
- temperatura podtoza i powietrza: +20°C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza: 65%

Czyszczenie narzedzi

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia,
szczegOlne informacje,
pozostate

Dostawa

Dodatkowe informacje zostaty zawarte w wytycznych dot. aplikacji danego
systemu.

Kolor

Biaty, barwiony w ograniczonym zakresie systemu StoColor
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StoArmat Classic AimS®

Opakowanie Wiadra

Sktadowanie

Warunki magazynowania Przechowywac w szczelnie zamknietym oryginalnym opakowaniu, w chtodnym
i zabezpieczonym przed zamarzaniem miejscu. Chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem.

Okres magazynowania Najwyzsza jakos¢ produktu przechowywanego w nieotwieranym oryginalnym
opakowaniu gwarantowana jest do konca okresu waznosci, jesli zachowane byly
warunki przechowywania. Data wazno$ci jest zawarta w numerze serii na
opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia

Przyktad: 6450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2026 roku

Po otwarciu opakowania zuzy¢ w krétkim czasie. Naniesione zanieczyszczenia,
np. spowodowane przez zabrudzone narzedzia, mogg spowodowac skrécenie
okresu trwatosci.

Oznakowanie

Grupa produktowa Masa do szpachlowania oraz do wykonywania warstwy zbrojgcej

Skiad
Wedtug wytycznych VdL dotyczacych powtok budowlanych
Dyspersja polimerowa
wypetiacze silikatowe
wodorotlenek glinu
Wypetniacze mineralne
Woda
Alkohole
Zageszczacz
Dyspergatory
srodek przeciwpienigcy
srodek konserwujacy na bazie 1,2-benzoizotiazolin-3-onu (BIT)
srodek konserwujgcy na bazie CIT/MIT 3:1
Bezpieczenstwo Stosowac sie do karty charakterystyki!
Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa odnosza sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.
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EUH208

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-
6] (3:1). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

Substancje te sg konserwantami.
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.

Szczeg6lne informacje

Sto Sp. z o.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
www.sto.pl

Zamieszczone w niniejszej Instrukcji Technicznej informacje lub dane odnoszg sie do
standardowych zastosowan i opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one
uzytkownika z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.
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